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KAM Klebe-und Armierungsmaortel

Grau G 9400
Weild G 8400

Werkstoff:

Anwendung:

Eigenschaften:

Untergrund:

Verarbeitung:

Anmischen:

Verkleben der
Dammplatten:

Kleberauftrag fur
Wulst /
Punktverklebung:

Technische Information: Stand 29. 10. 2008

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmoértel, mineralischer Werktrockenmértel P 11
nach DIN 18550, CS Ill nach EN 998-1.

Als Klebe- und Armierungsmortel zum Kleben von Dammplatten und zum Einbetten
von Armierungsgewebe auf Dammplatten im HAERING® WDV- System.
Als Renovations- und Ausgleichsputz auf tragfahige mineralische Untergriinde.

Sehr leicht verarbeitbarer, geschmeidiger und gut haftender Klebe- und
Armierungsmortel.

Zum Verkleben von Dammplatten auf allen tragféahigen mineralischen Untergriinden,
Mauerwerksarten nach DIN 1053 sowie rauh geschaltem Beton nach DIN 1045, mit
einer MindestabreiRfestigkeit von 0,08 N/mm?. Gegebenenfalls Dammplatten
zusatzlich mit Dibel befestigen. ( siehe TM Untergrundvorbereitung ).

Verarbeitungstemperatur :

Wahrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des
HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmértel und des Untergrundes nicht unter
+ 5 °C absinken.

Verarbeitung:

Fir die Ausfiihrung gilt DIN 18550, VOB Teil C, DIN 18350 sowie die
Herstellerrichtlinien.

1 Sack (25 kg) HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmortel mit ca. 6 | Wasser
anruhren.

Auf gewiinschte Konsistenz (kleben oder armieren ) einstellen. Verarbeitungszeit ca.
1 Stunde bei 20 °C, bei htheren Temperaturen entsprechend kiirzer.

Die Dammplatten sind grundsatzlich im Verband und im Eckbereich zusétzlich
verzahnt zu verlegen. Offene Fugen zwischen den Platten nicht mit Kleber sondern
mit gleichwertigen, keilférmig zurechtgeschnittenen Dammplattenstreifen ausfllen.
Kleberauftrag fir LAMELLE ( beidseitig beschichtet )

HAERING® KAM Klebe- Armierungsmértel in erforderlicher Menge mit der Traufel
oder Kelle auf die beschichtete Plattenseite auftragen und mit der Zahntraufel in
Langsrichtung nachziehen.

EPS-Dammplatten und Mineralwolle-Dammplatten.

HAERING® KAM Klebe- Armierungsmartel entlang des Plattenrandes wulstformig und
dazwischen 6 Punkte auftragen. Hier muss ein Kleberflachenanteil von mindestens
40 % erreicht werden.
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ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die
vorstehenden Angaben ihre Giltigkeit.
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Armierungsschicht:

Hinweis:

Technische Daten:

AERI

| | ®

P
L €

Wir bekennen Farbe.

EPS-Dammplatten, Mineralwolle-Dammplatten und Mineralwolle-Lamellen
HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmartel maschinell bis max. 10 mm dick auf
den Untergrund aufspritzen. Mit der Zahntraufel (Zahnung je nach Untergrund) den
Mortel gleichm&Rig, horizontal verziehen und die Dammplatten schiebend am

Untergrund eindriicken.

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmértel maschinell auf den Untergrund in
Form von senkrechten Wilsten aufspritzen. Wulstabstand 100 mm, Wulstbreite

ca. 50 — 70 mm bei einer Dicke von mindestens 10 mm. Kleberflache mindestens
50 %. Die Dammplatten mussen sofort, spatestens 10 min nach dem Kleberauftrag

eingedruckt werden.

Lamellen werden mit der vorbeschichteten Seite auf den Untergrund geklebt.

HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmoértel ca. 3 mm dick auf die
Dammplattenoberflache aufziehen. AnschlieBend HAERING®
Glasseidengittergewebe G vollflachig, 10 cm tberlappend, einbetten und nochmals
(nass in nass) mit ca. 2 mm HAERING® KAM Klebe- und Armierungsmortel
Uberziehen. Gewebeliberdeckung: max. 2 mm.
Gesamtschichtstarke: mindestens 5 mm
Samtliche Gebaudedffnungen sind aufzuspachteln und mit einer zusatzlichen
Diagonalarmierung zu versehen

Zu rasche Trocknung vermeiden, gegebenenfalls Flachen beschatten und vor Wind

schitzen.

Standzeit vor der Endbeschichtung mindestens 1Tag pro mm Auftragsstarke.

Zusammensetzung:
Kalk / Zement

Wasserbedarf:
Ca. 6 l/Sack

Verbrauch (Trockenmortel):

Woulst/Punkt-Verklebung:
ca. 4-5 kg/m2
Teilflachenverklebung:
ca. 4 kg/m2
Vollflachenverklebung:
ca. 4-5 kg/mz
Armierung :
ca. 5-6 kg/m2
bei ca. 5 mm Schicht

Reinigung der
Arbeitsgerate:

Sofort nach Gebrauch mit
Wasser
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Lagerung:

Bei trockener und kiihler
Lagerung bis zu 4
Monaten haltbar.

Gefahrstoffverordnung:
Xi reizend.

R36/37/38

Reizt die Augen,
Atmungsorgane und die
Haut.

R 43 Sensibilisierung
durch Hautkontakt
moglich.

Angaben zum
Transport:
Kein Gefahrgut

Sicherheitsratschlage :
S 2 Darf nicht in die
Hande von Kindern
gelangen.

S 22 Staub nicht
einatmen S 24 Beriihrung
mit der Haut vermeiden.
S 25 Beriihrung mit den
Augen vermeiden.

S 26 Bei Beriihrung mit
den Augen grundlich mit
Wasser abspulen und
Arzt konsultieren.

S 37 Geeignete
Schutzhandschuhe tragen

Entsorgung:
Abfallschliissel Nr.:
170101 fiir HAERING®
KAM Klebe- und
Armierungsmoértel
Nur restentleerte
Verpackung zum
Recycling geben.
Information ggf. vom
ortlichen Entsorger
einholen.
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